
IFF FLUMINENSE 
CST EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 

Soldagem de Manutenção – CH: 40 h/a 

Arco elétrico. Processos de soldagem: oxiacetilênico, eletrodo revestido, com 
proteção gasosa, arco submerso, técnicas de soldagem, simbologia de 
soldagem, normas técnicas.  Metalurgia de soldagem. 

Objetivos 

Conhecer os processos e técnicas de soldagem empregada na fabricação e 
manutenção industrial. 

 

Conteúdo Programático 

Unidade I: Arco Elétrico 

1.1-Física do arco elétrico. 

Unidade II: Processo de Soldagem oxiacetilênico 

2.1-Sistema de segurança. 

2.2-Tipos de gás. 

2.3-Armazenamento. 

2.4-Tipos de chama. 

2.5-Aplicações do processo. 

 

Unidade III: Eletrodo Revestido 

3.1-Princípios básicos do processo. 

3.2-Variáveis de processo. 

3.3-Classificação de eletrodo. 

3.4-Tipos de revestimento. 

3.5-Tipos de juntas. 

3.6-Aplicações do processo. 

3.7-Descontinuidades. 

 

Unidade IV: Processo de Soldagem TIG 

4.1-Princípios básicos do processo. 

4.2-Características dos processos. 

4.3-Equipamentos. 

4.4-Variáveis dos processos. 

4.5-Eletrodos e gases de proteção. 

4.6-Aplicações do processo. 



 

Unidade V: Processo de Soldagem MIG/MAG. 

5.1-Características do processo. 

5.2-Equipamentos. 

5.3-Efeitos das variáveis no processo. 

5.4-Classificação e seleção de consumíveis. 

 

 

Unidade VI: Processo de Soldagem com Arco Submerso 

6.1-Introdução. 

6.2-Equipamento. 

6.3-Variáveis do processo. 

6.4-Classificação e seleção de consumíveis e fluxos. 

 

Unidade VII: Simbologia de Soldagem. 

7.1-Simbologia de soldagem. 

7.2-Simbologia de Ensaios não-destrutivos. 

 

Unidade VIII: Metalurgia de Soldagem. 

8.1-Zona termicamente afetada. 

8.2-Transformação de fase após solidificação do metal de solda. 

8.3-Conceito de soldabilidade. 

8.4-Ciclo térmico e repartição térmica. 
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